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Gramaje m* 250g/m2 +/- 5%
Compasicién 100% PES
Ancho Ralia min 10 em
Excelente Normat
< g
RESULTADOS PRUEBAS SEGUN DIN EN 14465:2006 CATA CALB CATC CATD  ABUTSO
i 150 139341 800 N Urdimbre
Resistencia a b Trcci
csistencia sl Traceion Peptiatholly 5500 w00 2350 w50 AMA
Reustonsis 3 iy Abewuisn EN IS0 12947-1,2 Rotura de hile: 100 000 235000 ;Zcmnuﬂ :gx A
5.6 Urdimbre
Resistencla 31 Desgare 150 139373 E e
esistencla 3l esgarro g 20 230 225 -a0 AR
" N 1S013936-2 3,7 mm Urdimbre
Resistent hramient ! .
sencin Desiromiento dela Costura b 5005 G @ @ @ afa
Resistencls a la Formacidn de Palusitia EN ISO 12945-2 2002 45 245 4 34 3 A
150 105 802
Solidez del Color a la lur Método 2 -5 26 S 4 ]
Exposician il 5
Saidez del Color 3 Frote 150105 x12:2001 as 25 2 3a A
B soldez Coloralfrote en Bstaco Himedo 150 105-X32:2001 H E 23 a
EN1021 -1
a" o (Cigarmiics Bt
65852 Parte 1: 1975,
Fuente de ignicién 0
{Ciganrilio)
) proscien conra ncandios BS 5E52: Parte 1: 1979, -
Fuente de gnicion 1
(cen
enioz1 2
Limpieza, Manterimiento  Cuidada Teati E & A ®
REPELLENT
Gramaj 210g/m2 +/- 5%
Composicién 100% PES
Ancho Rollo min 140 cm
Excelente Normal
RESULTADOS PRUEBAS SEGUN DIN EN 14365:2005 CATA CATB CATC CATD  mouwaso
T nenanas i Tracoidn L b 'I‘r':"“"_;""“ 5600 w00 2350 2250
L, veswncnawawman enis0 1294712 Rotradehic: 40000 235000 hoce 4000 a
YT Resbtenclasl Desgarro 15013837:3 Nbmpnee 0 a0 s a0
NTrama
BE s, S0 e % 5 B
120 mm Trama
Matsatences & b Formazin &2 Pehuaills. EN 150 12545-2:2002 a5 24-5 4 3 3 A
o 150 105 B02
/AN Sahdez del Color a latuz Método 2 a E 5 a c
—= Exposclin nivel 5
D soides del calor a1 Frote 150 105x12:2001 a5 s 4 3a A
BB soider Coloral Frote an Estado Himedo 150 105¥12:2001 a5 B4 3 23 a
a/ p—— s — Aprabade
(Gisrelich
BS 5852: Parte 1: 1978,
Fueate de Ignicidn O
{Cigarrilioy a
) protecion Gt cendis 855852 Parte 1, 1975, s
Fuente de [gniin 1
(certia)
En1021 -2
Limpieza, Mantersmiente y Culdado Textil B é E 3 ®
Gramaje m* 220g/m2 +/- 10%
‘Composicin 100% POLYESTER
Ancho Rollo min.142 cm +/-2cm
Excelente Noamal
RESULTADOS PRUEBAS SEGUN DIN EN 14465:2006 CATA CATS CAT.C CAT.D RESULTADO
stenci 310 Traccde 150139341 1375 N (436) Urdimbre §
T semenaa = 1216 N (26,7 %) Trama % 50 A
12000~ 4000-
2y ; s . 2
" 99,8 N Urdimbre 3
TYT ResitenciaalDesgaro 15013997:3 by #0230 25 20 AA
EN1S013936-2 3,3 mm Urdimbre
B e S pmweee L L L g
s 245 a 34 3 A
o) 150105 802
/NN solidez del Color 3 3 Luz Método2 45 E 5 4 BC
— Expasicién nivel 5.
T solder el coboral Frofe 150 105-X12:2001 s us 4 34 A
TS soliderColor i Frote en Estado Himedo 150 105X12:2001 &5 34 3 23 A
k3 (P umatisad EN1021-2 (Cigarrlio) Aprovids
85 5652 Pare 1:1979,
Fuente de lgnicién0
(Ggarrllo) Bajo
WY rorcioncons cendon 85 5a52: Pate 1: 1979,
Fuente de lgnicén 1 L
(Cerla)
enioz1-2

Limgieza, Mantenimiento v Culdado Textil

& AR AE
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